
1
炫恋家纺旗

舰店
炫恋

南通福满纺
织品有限公

司
150*200

 
71%(含)-
80%(含)
白鸭绒
1050g

内衬标注：白鸭绒；吊
牌未标注填充物信息

标签中未标注填充
物信息，但按照标
准要求，所有档羽
丝都不得高于10.0%

。

绒子
2.78%

绒丝
17.12%/
≤10.0%

羽丝
79.05%/
≤10.0%

2
缔狮绒羽绒

世家
FLORENCES/弗

罗伦丝
/

150*210
天鹅印花

95%白鹅
绒 1750g

内衬标注：白鸭绒（含
绒量95%）/白鹅绒（含
绒量95%）未勾选；吊
牌标注：95%白鹅绒。
执行标准：QB/T 1193-

91。 充绒量1750g

成分分析、种类鉴
定、蓬松度、充绒

量。

绒子
1.53%/≥

90%

绒丝
16.91%/
≤10.0%

羽丝
75.73%/
≤10.0%

陆禽毛
2.68%/≤
1.0%，杂
质1.6%/
≤1.0%

鸭毛绒
100.0%/
≤15.0%

蓬松度
10.43cm/
≥20.5cm

充绒量
1373g/≥
1662.5g

——

3
梦 逸 莎 家

纺
梦逸莎 /

150*200
粉色

95%白鹅
绒

内衬标注：未标注，执
行标准GB/T 17685-

2009；无吊牌

标签中未标注填充
物信息，但按照标
准要求，所有档羽
丝都不得高于

10.0%，杂质不得高
于3.0%。含化纤棉

50.0%。

绒子
0.21%

羽丝
89.02%/
≤10.0%

杂质
4.41%/≤

3.0%

蓬松度
8.34cm

化纤棉
50.0%

鸭毛绒
100.0%

4 梦依轩寝具 other/其他 /
150*200
米黄

95%白鹅
绒

内衬标注：95%鹅绒，
执行标准GB/T 22796-
2009；吊牌未标注填充
物信息,执行标准：
GB/T 22796-2009、
GB/T 22797-2009、
GB/T 22843-2009、
GB/T 22844-2009

成分分析（绒子低
、羽丝超、陆禽毛
超、杂质超）、种
类鉴定不合格、蓬
松度低。含化纤棉
44.4%。

绒子0%/
≥90%

羽丝
58.26%/
≤5.0%

陆禽毛
30.43%/
≤1.0%，

杂质
3.99%/≤

1.0%

化纤棉
44.4%

鸭毛绒
100.0%/
≤15.0%

蓬松度
7.65cm/
≥20.5cm

5
亚帝国际购

物中心
other/其他 /

160*210
米黄色

95%白鹅
绒 1200g

内衬与吊牌一致，均标
注：95%白鹅绒5%小羽
片。内衬标注执行标准
GB/T 22796-2009。充

绒量1200g

成分分析、种类鉴
定、蓬松度。

绒子
5.51%/≥

90%

绒丝
56.56%/
≤10.0%

羽丝
36.00%/
≤10.0%

鸭毛绒
100.0%/
≤15.0%

蓬松度
13.56cm/
≥20.5cm

6
天使之城羽
绒家纺床品

 other/其他 / 150*210
70%白鸭
绒 850g

内衬标注：95%羽绒，
执行标准QB/T 1196-
91；吊牌未标注填充物

信息 充绒量850g

成分分析、蓬松度 绒子0%
绒丝

56.60%/
≤10.0%

羽丝
42.43%/
≤10.0%

蓬松度
12.86cm/
≥14.0cm

附件二

——

以下产品主要由飞丝、羽丝、陆禽毛、毛片、化纤棉填充，绒子含量均低于50%，不能称作羽绒被，属于严重假冒产品：

羽绒被抽检结果
判定依据：QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

网标参数序号 吊牌店铺/企业 品牌 公司名称 不合格项目明细（实测值/标准值）

——

——

——

——

不合格项目产品
尺码及颜

色



7
Monton蒙顿
（企业）

蒙顿
上海茉奈实
业发展有限

公司

160*210
米黄

95%白鹅
绒+5%羽
绒片

内衬英文标注：白鹅绒
（90%羽绒10%羽毛）执
行标准JIS L1903-

2011；吊牌标注：95%
白鹅绒+5%羽绒片，执
行标准：QB/T 1193-

2012

成分分析、种类鉴
定、蓬松度。充绒
量未标无法判定。

绒子
1.61%/≥

90%

绒丝
10.40%/
≤10.0%

羽丝
55.20%/
≤10.0%

杂质
8.83%≥
1.0%

化纤棉
18.9%

鸭毛绒
100.0%/
≤15.0%

蓬松度
8.34cm/
≥20.5cm

——

8
勿忘好洁旗

舰店
勿忘好洁

南通齐恒纺
织品贸易有
限公司

150*200
粉

鹅绒

内衬标注：未勾选填充
物信息，执行标准GB/T
22796-2009；吊牌无填

充物信息

无标签，但按照标
准要求，所有档羽
丝不得高于10.0%，

杂质不得高于
3.0%，蓬松度不得

低于7.5cm。

绒子0%
羽丝

83.80%/
≤10.0%

陆禽毛
3.61%，
杂质
5.21%

化纤棉
12.8%

鸭毛
100.0%

蓬松度
6.95cm/
≥7.5cm

9
唐纺居家纺
官方旗舰店

 唐纺居
（TANGFANGJU

）

南通唐纺居
纺织品有限

公司

160*210
粉

白鹅绒
内衬标注：95%白鹅

绒；吊牌标注：绒子含
量80%；充绒量1500g

成分分析、蓬松度
、透明度、耗氧量

、充绒量

绒子0%/
≥75%

羽丝
38.34%/
≤10.0%

陆禽毛
49.88%/
≤1.0%，

杂质
2.85%/≤

1.2%

化纤棉
30.5%

蓬松度
9.73cm/
≥19.0cm

透明度
110mm/≥
450mm

耗氧量
14.4mg/1
00g/≤

10.0mg/1
00g

充绒量
1413g/≥
1425g

10
碟恋花家纺

专营店
碟恋花

南通碟恋花
纺织品有限

公司

150*200
白

填充物
优质羽绒

内衬标注：鸭绒/鹅绒
未勾选，执行标准GB/T
22796-2009；无吊牌

标签中未标注填充
物信息，但按照标
准要求，所有档羽
丝都不得高于

10.0%，损伤毛不得
高于5.0%，杂质不
得高于3.0%。含化

纤棉11.9%。

绒子
1.42%

羽丝
75.81%/
≤10.0%

损伤毛
8.09%/≤
5.0%，杂
质4.32%/
≤3.0%

化纤棉
11.9%

1
鸿昌家纺旗

舰店
鸿昌家纺

合肥鸿昌羽
绒有限公司

2
养鹅人家纺

旗舰店
养鹅人

江苏大成羽
绒制品有限

公司

——

产品公司名称

——

合格羽绒被名单：
判定依据：QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》

品牌序号 店铺/企业



3
雅西亚旗舰

店
雅西亚

杭州雅西亚
羽绒制品有
限公司

4 杰翔旗舰店 杰翔
江苏杰翔羽
绒有限公司

5
富安娜官方

旗舰店
富安娜

深圳市富安
娜电子商务
有限公司

6
奈士迪 抗菌
防螨羽绒被

奈士迪
上海有唐商
贸有限公司

7
奥力福90%鹅
绒被

奥力福
上海奥力福
实业有限公

司


